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(54) 유기 ＥＬ 표시 장치

(57) 요약

유기 발광층의 습기에 의한 열화를 억제함으로써, 발광 효율을 유지하고, 또한 장기 수명화를 도모한 유기 EL 표시 장치를

제공한다. 절연 기판 SUB의 주면에 형성된 제1 전극과 다층 구조의 유기 EL층과 제2 전극으로 이루어지는 유기 발광층

OLE를 덮어 주연 단부가 절연 기판 SUB의 주연부에 봉착된 유기 필름의 밀봉막 CEF를 가진다. 유기 발광층 OLE의 상면

및 측면을 덮고, 제1 방습층 DML1과 흡습층 DSC 및 제2 방습층 DML2를 이 순서로 적층된 내습 구조체를 포함한다. 유

기 발광층 OLE의 측면에서의 제1 방습층 DML1과 흡습층 DSC 및 제2 방습층 DML2는, 유기 발광층 OLE의 상면으로부

터 측면으로 굴곡하고, 또한 측면으로부터 절연 기판 SUB의 주면과 평행하게 굴곡하고, 각각의 굴곡한 단부의 하면이 기

판 SUB의 주면에 밀착해서 밀봉되어 있다.

대표도

도 3

특허청구의 범위

청구항 1.

공개특허 10-2007-0083213

- 1 -



절연 기판의 주면에 형성된 제1 전극과, 그 제1 전극 위에 형성된 다층 구조의 유기 EL층과, 그 유기 EL층의 상층에 성막

된 제2 전극과, 그 제2 전극을 덮어 주연 단부가 상기 절연 기판의 주연부에 봉착된 밀봉 부재를 갖고,

상기 유기 EL층의 상면 및 측면을 덮고, 제1 방습층과 흡습층 및 제2 방습층을 이 순서로 적층된 내습 구조체를 포함하고,

상기 유기 EL층의 측면에서의 상기 제1 방습층과 흡습층 및 제2 방습층은, 상기 유기 EL층의 상면으로부터 상기 측면으로

굴곡하고, 또한 상기 측면으로부터 상기 절연 기판의 주면과 평행하게 굴곡하고, 각각의 굴곡한 단부의 하면이 상기 기판

의 주면에 밀착하고 있는 것을 특징으로 하는 유기 EL 표시 장치.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 흡습층과 상기 제2 방습층 사이에 접착층을 갖고,

상기 제2 방습층과 함께, 상기 제1 방습층과 흡습층이 상기 접착층에 의해 상기 기판의 주면에 고착되어 있는 것을 특징으

로 하는 유기 EL 표시 장치.

청구항 3.

제2항에 있어서,

상기 제1 방습층이 질화 실리콘, 상기 흡습층이 칼슘, 상기 제2 방습층이 알루미늄 박인 것을 특징으로 하는 유기 EL 표시

장치.

청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 유기 EL층과 상기 제1 방습층 사이에 제1 접착층을 갖고, 상기 제1 방습층과 상기 흡습층 사이에 제2 접착층을 갖고,

상기 제1 방습층이 상기 제1 접착층에 의해 상기 기판의 주면에 고착되어 있음과 함께, 상기 흡습층과 상기 제2 방습층이

상기 제2 접착층에 의해 상기 기판의 주면에 고착되어 있는 것을 특징으로 하는 유기 EL 표시 장치.

청구항 5.

제4항에 있어서,

상기 제1 방습층이 알루미늄 박, 상기 흡습층이 제올라이트(상품명), 상기 제2 방습층이 알루미늄 박인 것을 특징으로 하

는 유기 EL 표시 장치.

청구항 6.

제2항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 밀봉 부재가 폴리에틸렌테레프탈레이트의 라미네이트 필름인 것을 특징으로 하는 유기 EL 표시 장치.

공개특허 10-2007-0083213

- 2 -



청구항 7.

제2항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 밀봉 부재의 주연과 상기 절연 기판의 봉착 영역에 코킹제가 도포되어 있는 것을 특징으로 하는 유기 EL 표시 장치.

청구항 8.

제7항에 있어서,

상기 코킹제가 실리콘계 방수 코킹제인 것을 특징으로 하는 유기 EL 표시 장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

[관련 출원]

본 발명은 일본 특허 출원 제2006-042275호(2006년 2월 20일 출원)에 기초한 것으로서, 그 우선권을 주장하며, 특허청

구범위, 명세서, 도면 및 요약서를 포함하여 그 전체 내용이 본 명세서에서 참조로서 인용된다.

[기술분야]

본 발명은, 유기 EL 표시 장치에 관한 것으로, 특히 습기에 의한 유기 EL층의 열화를 억제하여 장기 수명화와 신뢰성을 향

상시킨 유기 EL 표시 장치에 바람직한 것이다.

[배경기술]

플랫 패널형의 표시 장치로서 액정 표시 장치(LCD)나 플라즈마 표시 장치(PDP), 전계 방출형 표시 장치(FED), 유기 EL

표시 장치(OLED) 등이 실용화 내지는 실용화 연구 단계에 있다. 그 중에서도, 유기 EL 표시 장치는 박형·경량의 자발광형

표시 장치의 전형으로서 앞으로의 표시 장치로서 매우 유망한 표시 장치이다.

유기 EL 표시 장치에는, 소위 보텀 에미션형과 톱 에미션형이 있다. 보텀 에미션형의 유기 EL 표시 장치는, 글래스 기판을

바람직한 것으로 하는 절연 기판 위에, 제1 전극 또는 한쪽의 전극으로서의 투명 전극(ITO 등), 전계의 인가에 의해 발광하

는 다층의 유기막(유기 발광층이라고도 함), 제2 전극 또는 다른 쪽의 전극으로서의 반사성의 금속 전극을 순차적으로 적

층한 발광 기구에 의해 유기 EL 소자가 구성된다. 이 유기 EL 소자를 매트릭스 형상으로 다수 배열하고, 그들의 적층 구조

를 덮어 밀봉 캔이라고 칭하는 다른 기판 혹은 밀봉막을 형성하여, 상기 발광 구조를 외부의 분위기로부터 차단하고 있다.

그리고, 예를 들면 투명 전극을 양극으로 하고, 금속 전극을 음극으로 하여 양자간에 전계를 인가함으로서 유기 다층막에

캐리어(전자와 정공)가 주입되어, 해당 유기 다층막이 발광한다. 이 발광을 글래스 기판측으로부터 외부로 출사하는 구성

으로 되어 있다.

한편, 톱 에미션형의 유기 EL 표시 장치는, 상기한 한쪽의 전극을 반사성을 가지는 금속 전극으로 하고, 다른 쪽의 전극을

ITO 등의 투명 전극으로 하여, 양자간에 전계를 인가함으로써 발광층이 발광하고, 이 발광을 상기 다른 쪽의 전극측으로부

터 출사하는 구성을 특징으로 하고 있다. 톱 에미션형에서는, 보텀 에미션형에서의 밀봉 캔으로서, 글래스판을 바람직한

것으로 하는 투명판이 사용된다.
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이와 같은 유기 EL 표시 장치에서는, 그 발광층을 구성하는 유기막이 습기에 의해 열화하기 쉽다고 하는 문제가 있다. 종

래에는, 밀봉 캔 혹은 밀봉막의 내측에 데시칸트(흡습제, 혹은 건조제라고도 칭함)를 형성하고 있다.

도 9는, 종래의 밀봉 캔 구조를 가지는 유기 EL 표시 장치의 주요부 개략 단면도이다. 이 유기 EL 표시 장치는, 절연 기판

으로서의 글래스 기판 SUB의 주면(내면)에 유기 발광층 OLE가 성막되고, 그 상층을 진공층 또는 불활성 가스층 VN을 개

재하여 데시칸트 DSC를 내면에 설치한 밀봉 캔 CEL로 덮고, 밀봉 캔 CEL의 주연에 형성한 리브 LB를 글래스 기판 SUB

에 접착층 SEL에 의해 고착하고 있다.

이 종류의 유기 EL 표시 장치에 관해서, 특허 문헌 1은, 유기 발광층을 절연층과 산소 수분 반응층으로 덮고, 수지층으로

피복해서 밀봉한 것을 개시한다. 특허 문헌 2는, 밀봉재를 따라 소정 기체 제거제를 배치한 유기 EL 표시 장치를 개시한다.

또한, 특허 문헌 3은, 흡수성이 낮은 막 사이에 흡수성이 높은 막을 끼워 넣은 것으로서 소자를 밀봉한 유기 EL 표시 장치

를 개시한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

특허 문헌 1에서는, 산소 수분 반응층과 유기 발광층 사이에 방습층을 형성하고 있지 않기 때문에, 산소 수분 반응층 안을

확산 또는 이탈해 오는 가스에 의해 유기 발광층의 열화가 발생한다. 특허 문헌 2에서 유기 발광층의 외주에만 데시칸트를

설치하는 경우, 해당 데시칸트를 설치하는 위치가 한정되어 있기 때문에, 밀봉 공간내에 충분한 양의 데시칸트를 내장시킬

수 없다. 특허 문헌 3에서는, 밀봉층의 단부로부터 동일 문헌의 도 1에 도시된 바와 같이, 제1 흡습층과 기판과의 계면을

확산하는 소자 열화 가스에 의한 유기 발광층의 열화가 발생한다.

또한, 박막 트랜지스터 기판에 가소성의 기판과 고분자의 유기 발광층을 이용해서 플렉시블한 유기 EL 표시 장치를 실현

하는 경우, 혹은 글래스 등의 경질의 절연 기판으로서, 그 밀봉에 수지 필름 부재를 이용하는 경우, 밀봉단으로부터의 가스

침입, 데시칸트층으로부터의 가스 발생과 1회 흡착한 가스의 재방출에 의해 유기 발광층의 열화가 발생한다.

본 발명의 목적은, 이와 같은 밀봉 구조에 수반하는 다층의 유기 발광층의 습기에 의한 열화를 억제함으로써, 발광 효율을

유지하고, 또한 장기 수명화를 도모한 유기 EL 표시 장치를 제공하는 것에 있다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 수단은, 유기 발광층의 최상층에 배치되는 전극과 밀봉 필름측에 형성하는 흡습층

(데시칸트) 사이에 가스 배리어성이 높은 방습층을 형성함으로써 달성된다. 본 발명의 구체적인 구성예는 이하와 같다.

본 발명의 유기 EL 표시 소자는, 절연 기판의 주면에 형성된 제1 전극과, 해당 제1 전극 위에 형성된 다층 구조의 유기 EL

층과, 해당 유기 EL층의 상층에 성막된 제2 전극과, 해당 제2 전극을 덮어 주연 단부가 상기 절연 기판의 주연부에 봉착된

밀봉 부재를 가진다. 제1 전극과 다층 구조의 유기 EL층 및 제2 전극에 의해 유기 발광층을 구성한다.

그리고, 상기 유기 EL층의 상면 및 측면을 덮고, 제1 방습층과 흡습층 및 제2 방습층을 이 순서로 적층된 내습 구조체를 포

함하고, 상기 유기 EL층의 측면에서의 상기 제1 방습층과 흡습층 및 제2 방습층은, 상기 유기 EL층의 상면으로부터 상기

측면으로 굴곡하고, 또한 상기 측면으로부터 상기 절연 기판의 주면과 평행하게 굴곡하고, 각각의 굴곡한 단부의 하면이

상기 기판의 주면에 밀착하고 있는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은, 상기 흡습층과 상기 제2 방습층 사이에 접착층을 갖고, 상기 제2 방습층과 함께, 상기 제1 방습층과 흡습

층이 상기 접착층에 의해 상기 기판의 주면에 고착되어 있는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은, 상기 제1 방습층이 질화 실리콘(SiN), 상기 흡습층이 칼슘(Ca), 상기 제2 방습층이 알루미늄(Al) 박인 것

을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은, 상기 유기 EL층과 상기 제1 방습층 사이에 제1 접착층을 갖고, 상기 제1 방습층과 상기 흡습층 사이에 제

2 접착층을 갖고, 상기 제1 방습층이 상기 제1 접착층에 의해 상기 기판의 주면에 고착되어 있음과 함께, 상기 흡습층과 상

기 제2 방습층이 상기 제2 접착층에 의해 상기 기판의 주면에 고착되어 있는 것을 특징으로 한다.
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또한, 본 발명은, 상기 제1 방습층이 알루미늄 박, 상기 흡습층이 제올라이트(상품명), 상기 제2 방습층이 알루미늄 박인

것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은, 상기 밀봉 부재가 폴리에틸렌테레프탈레이트의 라미네이트 필름인 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은, 상기 밀봉 부재의 주연과 상기 절연 기판의 봉착 영역에 코킹제가 도포되어 있는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명은, 코킹제가 실리콘계 방수 코킹제인 것을 특징으로 한다.

[발명을 실시하기 위한 최량의 형태]

이하, 본 발명의 실시 형태에 대해, 실시예의 도면을 참조해서 상세히 설명한다.

도 1은, 본 발명의 유기 EL 표시 소자의 개략 구조를 설명하는 주요부 단면도이다. 이 유기 EL 표시 소자는, 박막 트랜지스

터 기판(TFT 기판) SUB의 주면에 적층한 유기 EL의 다층 구조를 가지는 발광층 OLE와, 이 발광층 OLE의 상층 및 측면

을 완전하게 덮는 수지 필름의 밀봉막 CEL이 형성되어 있다.

도 2는, 발광층 OLE의 구조예를 설명하는 주요부 단면도이다. 또한, 도 1에 도시된 밀봉막 CEL은 도시를 생략했다. 도 2

에서, 발광층 OLE는 TFT 기판 SUB의 주면에 성막된 한쪽의 전극(제1 전극) AD 위에 형성된다. 우선, 홀 주입층 HIL이

성막된다. 홀 주입층 HIL 위에는 홀 수송층 HTL, 발광층 LM, 전자 수송층 ETL, 전자 주입층 EIL이 적층되고, 최상층에

다른 쪽의 전극(제2 전극) CD가 성막된다. 또한, 여기에서는, 제1 전극 AD를 양극, 제2 전극 CD를 음극으로 했다.

도 3은, 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치의 기본 구조를 설명하는 주요부 단면도이다. 이 유기 EL 표시 장치는, TFT 기

판 SUB의 주면에 상기한 발광층 OLE를 갖고, 그 상층에 제1 방습층 DML1이 성막되어 있다. 그리고, 또한 그 상층에 흡습

층(데시칸트) DSC가 형성되고, 그 위에 제2 방습층 DML2가 성막되고, 최상층을 수지 필름의 밀봉막 CEF가 형성되어 있

다. 밀봉막 CEF는 발광층 OLE의 측면도 덮고, 그 주연이 TFT 기판 SUB에 밀착하고, 코킹제 CUL로 밀봉되어 있다. 상기

의 제1 방습층 DML1과 흡습층 DSC 및 제2 방습층 DML2에 의해 본 발명의 내습 구조체를 구성한다.

[실시예 1]

도 4는, 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치의 실시예 1의 구조를 설명하는 주요부 단면도이다. 이 유기 EL 표시 장치의 기

본 구조는 도 3과 마찬가지이다. 실시예 1에서는，TFT 기판 SUB의 주면에 적층된 발광층 OLE와 제1 방습층 DML1 및

흡습층 DSC 위에 접착층 SEL을 가진다. 즉, 실시예 1에서는, 흡습층 DSC와 제2 방습층 DML2 사이에 접착층 SEL을 갖

고, 이 접착층 SEL이 제2 방습층 DML2와 함께, 제1 방습층 DML1과 흡습층 DSC를 TFT 기판 SUB의 주면에 고착하고

있다.

제1 방습층 DML1은 질화 실리콘(SiN), 흡습층 DSC는 칼슘(Ca), 제2 방습층 DML2는 알루미늄 박(Al)이 이용된다. 이 구

조에서는, 내습 구조체를 구성하는 각층의 주연이 2단 굴곡하고, 그 굴곡 끝면이 TFT 기판 SUB의 주면을 따라 연장되고,

이 연장된 부분은 접착층 SEL에 의해 TFT 기판 SUB와 밀봉되어 있다. 또한, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 라미네이트 필

름을 바람직한 것으로 하는 수지 필름의 밀봉막 CEF의 주연도 2단으로 굴곡하고 그 연장된 부분은 코킹제 CUL에 의해 밀

봉되어 있다. 이 구조에서는, 내습 구조체 및 밀봉막 CEF와 TFT 기판 SUB의 주면과의 밀착 면적이 커서, 습기의 침입 패

스가 길어지는 것도 포함하여, 밀봉된 발광층 OLE가 효과적으로 외부 분위기로부터 차단된다.

[실시예 2]

도 5는, 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치의 실시예 2의 구조를 설명하는 주요부 단면도이다. 이 유기 EL 표시 장치의 기

본 구조도 도 3과 마찬가지이다. 실시예 2에서는，TFT 기판 SUB의 주면에 적층된 발광층 OLE와 제1 방습층 DML1 사

이에 제1 접착층 SEL1이 배치되고, 제1 방습층 DML1과 흡습층 DSC 사이에 제2 접착층 SEL2를 가진다. 실시예 2에서

는, 이들 접착층 SEL1, SEL2가 제1 방습층 DML1과 흡습층 DSC 및 제2 방습층 DML2를 TFT 기판 SUB의 주면에 고착

하고 있다.

제1 방습층 DML1은 알루미늄 박(Al), 흡습층 DSC는 제올라이트(상품명), 제2 방습층 DML2에는 알루미늄 박(Al)이 이용

된다. 이 구조에서도, 내습 구조체를 구성하는 각층의 주연이 2단 굴곡하고, 그 굴곡 끝면이 TFT 기판 SUB의 주면을 따라
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연장되고, 이 연장된 부분이 접착층 SEL에 의해 TFT 기판 SUB와 밀봉되어 있다. 또한, 폴리에틸렌테레프탈레이트의 라

미네이트 필름을 바람직한 것으로 하는 수지 필름의 밀봉막 CEF의 주연도 2단으로 굴곡하고 그 연장된 부분이 코킹제

CUL에 의해 밀봉되어 있다. 이 구조에서는, 내습 구조체 및 밀봉막 CEF와 TFT 기판 SUB의 주면과의 밀착 면적이 커서,

습기의 침입 패스가 길어지는 것도 포함하여, 밀봉된 발광층 OLE가 효과적으로 외부 분위기로부터 차단된다.

도 6은, 실시예 1에서 설명한 유기 EL 표시 장치를 대표로 하여 유기 EL 표시 장치의 다른 구성 부분을 설명하는 주요부

단면도이다. 유기 EL 표시 장치에서는，TFT 기판 SUB의 주면의 주연에 배선 WL을 가진다. 이 배선 WL이 밀봉막 CEF

로부터 외부로 연장되어 구동 회로칩(DDR)에 접속하고 있다. 또한, 부호 TM은 플렉시블 프린트 기판을 접속하는 단자를

나타낸다. 상기한 각 실시예의 설명에서, 발광층 OLE가 TFT 기판 SUB의 주면에 형성되는 것으로 하고 있다. 실제로는,

TFT 기판 SUB에는, 박막 트랜지스터나 배선, 절연막, 전극, 그들을 보호하는 보호막 등이 형성되어 있다. 따라서, 발광층

OLE나 배선 등은 이들의 상층에 형성되고, 그 위에 내습 구조체 및 밀봉막 CEF가 밀착해서 밀봉된다.

도 7은, 유기 EL 소자를 구성하는 1개의 화소 회로예의 설명도이다. 도 7에서, 화소 PX는 주사 배선 GL과 데이터 배선 DL

의 교차 부분에 형성된다. 이 예의 화소는, 제1 박막 트랜지스터 TFT1, 제2 TFT2, 용량 CPR, 유기 EL 소자 OLE를 도시

한 바와 같이 배치해서 구성된다. 주사 배선 GL에 의해 선택된 화소의 제1 박막 트랜지스터 TFT1이 데이터 배선 DL로부

터 공급되는 표시 신호의 크기에 따른 전하를 용량 CPR에 축적한다. 용량 CPR에 축적된 전하의 크기에 따라서 제2 박막

트랜지스터 TFT2가 도통하여, 전원 배선 CSL로부터 전류를 유기 EL 소자 OLE의 한쪽의 전극 AD로부터 다른 쪽의 전극

CD에 흘린다. 이 전류에 의해 유기 EL 소자 OLE가 발광한다.

도 8은, 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치의 전체 구성예를 설명하는 등가 회로도이다. 도 7에서 설명한 구성을 가지는 유

기 EL 소자의 화소 회로로 이루어지는 화소 PX를 표시 영역 AR에 매트릭스 형상으로 배치해서 2차원의 표시 장치를 구성

하고 있다. 도 7에서 설명한 바와 같이, 각 화소 PX는 제1 박막 트랜지스터 TFT1과 제2 박막 트랜지스터 TFT2 및 컨덴

서 Cs 및 유기 EL 소자 OLED에 의해 구성된다. 유기 EL 소자 OLED는 도 7에 도시한 한쪽의 전극 AD와 유기 발광층

OLE 및 다른 쪽의 전극 CD에 의해 구성된다.

표시 영역 AR 내에는, 각 화소에 구동 신호를 공급하기 위한 데이터 배선 DL과 게이트 배선 GL이 교차 배치되어 있다. 절

연 기판 SUB의 일부는 밀봉막 CEF보다 사이즈가 커서, 밀봉막 CEF로부터 비어져 나와 있다. 이 비어져 나온 부분에 데이

터 배선 구동 회로칩 DDR이나 게이트 배선 구동 회로칩 GDR이 탑재되고, 드레인 선 DL에 표시 신호를 공급한다.

발명의 효과

본 발명의 각 수단에 의해, 데시칸트층으로부터 이탈하는 가스나, 밀봉층의 단부로부터 침입해서 데시칸트층을 확산하는

가스가 유기 발광층에 도달하지 않아, 유기 발광층의 열화가 억제된다. 방습층에 내열, 내약품성이 높은 재료를 사용할 수

있기 때문에, 데시칸트의 선택의 자유도가 넓어진다. 그리고, 수지 필름에 의한 밀봉이 가능해져, 경량이면서 박형이고, 신

뢰성이 높은 긴 수명의 표시 장치가 제공된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 유기 EL 표시 소자의 개략 구조를 설명하는 주요부 단면도.

도 2는 발광층의 구조예를 설명하는 주요부 단면도.

도 3은 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치의 기본 구조를 설명하는 주요부 단면도.

도 4는 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치의 실시예 1의 구조를 설명하는 주요부 단면도.

도 5는 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치의 실시예 2의 구조를 설명하는 주요부 단면도.

도 6은 실시예 1에서 설명한 유기 EL 표시 장치를 대표로 하여 유기 EL 표시 장치의 다른 구성 부분을 설명하는 주요부 단

면도.

도 7은 유기 EL 소자를 구성하는 1개의 화소 회로예의 설명도.
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도 8은 본 발명에 따른 유기 EL 표시 장치의 전체 구성예를 설명하는 등가 회로도.

도 9는 종래의 밀봉 캔 구조를 가지는 유기 EL 표시 장치의 주요부 개략 단면도.

[도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명]

SUB: TFT 기판

DSC: 흡습층(데시칸트)

VN: 진공 또는 불활성 가스

OLE: 유기 EL층

SEL: 접착층

CEL: 밀봉 캔

CEF: 밀봉막

DML(1, 2): 방습층

CUL: 코킹제

도면

도면1

도면2
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도면3

도면4

도면5

도면6
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도면7

도면8
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도면9
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其他公开文献 KR100883484B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

抑制了有机发光层的水分劣化。以这种方式保持发光效率。此外，有机
EL显示装置规划了延长的寿命。由形成在绝缘基板SUB的主表面中的第
一电极，多层有机电子发光层和第二电极组成的有机发光层OLE被覆
盖，并且条纹的横截面具有密封膜CEF。在绝缘基板SUB的周边部分上
密封有机塑料膜。覆盖有机发光层OLE的上侧和侧面。包括第一防湿层
DML1，吸湿层DSC和作为按此顺序层压的第二防湿层DML2的侵蚀结
构。有机发光层OLE和吸湿层DSC侧的第一防湿层DML1和第二防湿层
DML2从有机发光层OLE的上侧向侧面弯曲。此外，它与绝缘基板SUB的
主表面侧平行地弯曲。弯曲的端部粘到基板SUB的主表面上，并且端部
的下侧被密封。 TFT基板，吸湿层（干燥剂），真空气体，惰性气体，
有机电子发光层，粘接层，密封罐，密封膜，防潮层，铆接。
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