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摘要(译)

本发明提供一种声波探针用组合物，其含有含有具有乙烯基的聚硅氧烷
的聚硅氧烷混合物，分子链中具有2个以上Si-H基的聚硅氧烷，以及平均
一次粒径超过16nm且小于2nm的二氧化硅粒子。经受表面处理的
100nm，用于声波探测器的硅树脂，声波探测器，声波测量设备，超声
诊断设备，超声探头，光声波测量设备和超声内窥镜。
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